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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

Комплект контрольно-оценочных средств (далее - КОС) по дисциплине 

«Технология штукатурных работ» предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Технология штукатурных работ» 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля, промежуточной аттестации в форме  экзамена. 

КОС разработаны на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по  

профессии  08.01.08 Мастер отделочных строительных работ.    

 программы учебной дисциплины «Технология штукатурных работ» 

Используемые в КОС оценочные средства представлены в таблице. 

Разделы (темы) дисциплины 

Код 

контроли-

руемой 

компетенци

и (или еѐ 

части) 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Общие сведения о штукатурных 

работах 

Приспособления для работы на 

высоте 

ОК 1-6, 

ПК1.1; 

ПК1.2; ПК 

1.3; ПК 1.4 

Текущий Тест  

 

Подготовка  поверхностей под 
оштукатуривание 

ОК 1-6; 

ПК1.1 

Текущий Контрольна

я работа 
Оштукатуривание поверхностей 
различной степени сложности. 

ОК 1-6; 

ПК1.1; ПК1.2 

Текущий 

 

Тест 

 

Контрольная работа за 1 курс ПК1.1; ПК1.2 Промежуто

чный 

Контрольна

я работа 

Механизация штукатурных 

работ. 

ОК 1-6; 

ПК1.1; ПК1.2 

Текущий Тест 

Оштукатуривание фасадов. ОК 1-6; 

ПК1.1; ПК1.2 

Текущий Тест 

Облицовка поверхностей 

листами сухой штукатурки. 

ОК 1-6; 

ПК1.1; ПК1.3 

Текущий Тест 

Оштукатуривание оконных и 

дверных проемов 

ОК 1-6; 

ПК1.1; ПК1.3 

Текущий Тест 

Вытягивание тяг и падуг. ОК 1-6; 

ПК1.1; ПК1.3 

Текущий Тест 

Оштукатуривание колонн и ОК 1-6; Текущий Тест 
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пилястр. ПК1.1; ПК1.3 

Контрольная работа за 2 курс ОК 1-6, 

ПК1.1; 

ПК1.2; ПК 

1.3 

Промежуто

чный 

Тест 

Выполнение штукатурных работ 

при отрицательных и высоких 

температурах воздуха. 

ОК 1-6; 

ПК1.1; ПК1.2 

Текущий Тест 

Ремонт оштукатуренных 

поверхностей. 

ОК 1-6, 

ПК1.1; 

ПК1.2; ПК 

1.3; ПК 1.4 

Текущий Тест 

Экзамен ОК 1-6, 

ПК1.1; 

ПК1.2; ПК 

1.3; ПК 1.4 

Промежуто

чный 

Билеты 

 
 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения уроков, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения  

- организовывать рабочее место; 

- просчитывать объемы работ и потребности 

в материалах; 

- определять пригодность применяемых 

материалов; 

 - создавать безопасные условия труда; 

- изготавливать вручную драночные щиты; 

- прибивать изоляционные материалы и 

металлические сетки; 

- натягивать металлические сетки по 

готовому каркасу; 

- набивать гвозди и оплетать их проволокой; 

- выполнять насечку поверхностей вручную 

и механизированным способом; 

- пробивать гнезда вручную с постановкой 

пробок; 

Оценка выполнения 

практических заданий, 

выполнение самостоятельной 

работы 
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- оконопачивать коробки и места 

примыкания крупнопанельных перегородок; 

- промаячивать поверхности с защитой их 

полимерами; 

- приготавливать вручную и 

механизированным способом сухие смеси 

обычных растворов по заданному составу; 

- приготавливать растворы из сухих 

растворных смесей; 

- приготавливать декоративные и 

специальные растворы; 

 - выполнять простую штукатурку; 

- выполнять сплошное выравнивание 

поверхностей; 

- обмазывать раствором проволочные сетки; 

- подмазывать места примыкания к стенам 

наличников и плинтусов; 

- выполнять улучшенное оштукатуривание 

вручную поверхностей различной 

сложности; 

- отделывать откосы, заглушины и отливы 

сборными элементами; 

- железнить поверхности штукатурки; 

Оценка выполнения 

практических заданий, 

выполнение самостоятельной 

работы 

- выполнять механизированное 

оштукатуривание поверхностей; 

- разделывать швы между плитами сборных 

железобетонных перекрытий, стеновых 

панелей; 

- выполнять высококачественное 

оштукатуривание поверхностей различной 

сложности; 

- наносить на поверхности декоративные 

растворы и их обработку вручную и 

механизированным инструментом; 

- отделывать фасады декоративной 

штукатуркой; 

- торкретировать поверхности с защитой их 

полимерами; 

Оценка выполнения 

практических заданий, 

выполнение самостоятельной 

работы 

- покрывать поверхности 

гидроизоляционными, газоизоляционными, 

звукопоглощающими, термостойкими, 

рентгенонепроницаемыми растворами; 

- вытягивать тяги с разделкой углов; 

- вытягивать тяги, падуги постоянного 

Оценка выполнения 

практических заданий, 

выполнение самостоятельной 

работы 
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сечения всеми видами растворов на 

прямолинейных поверхностях с разделкой 

углов; 

- облицовывать гипсокартонными листами 

стен каркасным способом; 

- отделывать швы между гипсокартонными  

листами; 

- контролировать качество штукатурок; 

- выполнять беспесчаную накрывку; 

- выполнять однослойную штукатурку из 

готовых гипсовых смесей; 

- наносить гипсовые шпатлевки; 

- наносить декоративные штукатурки на 

гипсовой и цементной основе; 

- выполнять ремонт обычных 

оштукатуренных поверхностей; 

- ремонтировать поверхности, облицованные 

листами сухой штукатурки; 

Оценка выполнения 

практических заданий, 

выполнение самостоятельной 

работы 

Знания  

- основы трудового законодательства; 

- правила чтения чертежей; 

- методы организации труда на рабочем 

месте; 

- нормы расходы сырья и материалов на 

выполняемые работы; 

- технологию подготовки различных 

поверхностей; 

- виды основных материалов, применяемых 

при производстве штукатурных работ; 

- свойства материалов, используемых при 

штукатурных работах; 

- наименование, назначение и правила 

применения ручного инструмента, 

приспособления и инвентаря; 

Тестирование, экзамен,  оценка 

выполнения практических 

заданий 

- способы устройства вентиляционных 

коробов; 

- технологию и устройства марок и маяков; 

- способы промаячивания поверхностей; 

- приемы разметки и разбивки поверхностей 

фасада и внутренних поверхностей; 

- способы подготовки различных 

поверхностей под штукатурку; 

- устройство и принцип действия машин и 

механизмов; 

Тестирование, экзамен,  оценка 

выполнения практических 

заданий 
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- устройство шаблонов для вытягивания тяг; 

- свойства основных материалов и готовых 

сухих растворных смесей, применяемых при 

штукатурных работах; 

- виды, назначения, составы и способы 

приготовления растворов из сухих смесей; 

- составы мастик для крепления сухой 

штукатурки; 

- виды и свойства замедлителей и 

ускорителей схватывания; 

- основные  материалы, применяемые при 

производстве штукатурных работ; 

- технологию отделки оконных и дверных 

проемов; 

-технологическую последовательность 

обычного оштукатуривания поверхностей; 

- технологию выполнения декоративных 

штукатурок; 

- технологию выполнения специальных 

штукатурок; 

- технологию выполнения тяг и падуг; 

- технологию облицовки стен 

гипсокартонными листами; 

- технологию отделки швов различными 

материалами; 

- технику безопасности при выполнении 

штукатурных работ; 

- основные материалы, применяемые при 

отделке штукатурок; 

- технологию выполнения гипсовой 

штукатурки; 

- технику безопасности при отделке 

штукатурки; 

Тестирование, экзамен,  оценка 

выполнения практических 

заданий 

- виды, причины появления и способы 

устранения дефектов штукатурки; 

- требования строительных норм и правил к 

качеству штукатурок. 

Тестирование, экзамен,  оценка 

выполнения практических 

заданий 
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Требования  ФГОС  к результатам освоения  дисциплины:  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность,  исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и  

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать  в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 

штукатурных работ. 

ПК 1.2 Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности. 

ПК 1.3 Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК 1.4 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 
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3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

      3.1.ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ  

Предметом оценки освоения дисциплины являются умения, знания, общие 

компетенции, способность применять их в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

№ Тип (вид) задания Критерии оценки 

1 Тесты Таблица 1. Шкала оценки 

образовательных достижений 

2 Устные ответы Таблица 2. Критерии и нормы 

оценки устных ответов 

3 Практическая работа Выполнение не менее 80% – 

положительная оценка 

4 Проверка конспектов, 

рефератов 

Соответствие содержания работы, 

заявленной теме; правилам 

оформления работы. 

 

Таблица 1. Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 

Таблица 2. Критерии и нормы оценки устных ответов 

«5»   за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором обучающиеся легко ориентируются, за умение связывать 

теорию с практикой, высказывать и обосновывать свои суждения. 

Отличная отметка предполагает грамотное, логическое изложение 

ответа. 

«4»   если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным 

аппаратом, ориентируется в изученном материале, грамотно излагает 

ответ, но содержание, форма ответа имеют отдельные недостатки. 

«3»   если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, не 
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умеет доказательно обосновывать свои суждения. 

«2»   если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не 

умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в 

определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. 

«1»   за полное незнание и непонимание учебного материала или отказ 

отвечать  

Промежуточный контроль по результатам освоения студентами учебной 

дисциплины проводится в форме экзамена. 
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3.2. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

                                    

 Тема Вспомогательные устройства при работе на высоте. 
1 вариант 

 

№ 

п/п 

Текст задания Варианты ответа 

1. Для чего служат леса?  А для работы на большой высоте 

Б  для работы на небольшой 

высоте 

В для работы только внутри 

зданий 

2 Почему столик  называется 

двухвысотным? 

А площадку столика можно 

поднимать на высоту 90 и 100 см 

Б площадку столика можно 

поднимать на высоту 70 и 90 см 

В площадку столика можно 

поднимать на высоту 60 и 90 см 

3 Какова ширина настила на лесах? А 2м 

Б 1,5м 

В 1м 

4 Высота между настилами лесов? А 1,5м 

Б 1,8м 

В 2м 

5 Расстояние от настила до стены 

при оштукатуривании фасадов 

А не более 10см 

Б не более 15см 

В не более 20см 

6 Расстояние между стойками в 

поперечном направлении: 

 

А 1,25м 

Б  1,5м 

В 1,8м  

7 На какой высоте от уровня земли 

настилы лесов должны иметь 

ограждения  

А 1,5м  

Б 1м  

В 1,3м  

8 Кто принимает леса после их 

устройства 

высотой до 4 м; 

 

А комиссия 

Б  мастер 

В бригадир 

9 При каких условиях разрешается 

работать на лесах на высоте свыше 

6 м? 

 

А если устроен: рабочий 

(верхний), промежуточный и 

защитный настил 

Б если устроено не менее двух 

настилов: рабочий (верхний) и 

защитный 

В если устроен рабочий (верхний) 
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настил 

10 Как часто проверяют состояние 

лесов? 

А ежедневно 

Б раз в неделю 

В ежемесячно 

11 Как крепят леса к стенам здания по 

вертикали 

 

А через каждый ярус 

Б через два яруса на третьем 

В через три яруса на четвертом 

12 Толщина досок, применяемых для 

изготовления настилов, должна 

быть не менее  

А 20мм 

Б 30мм 

В 40мм 

13 Стойки лесов должны опираться А в металлические башмаки 

Б на плотное основание 

В на деревянные доски 

 

 

Тема Вспомогательные устройства при работе на высоте. 
 

2 вариант 

№ 

п/п 

Текст задания Варианты ответа 

1. Для чего служат подмости?  А для работы на небольшой 

высоте 

Б  для работы на большой 

высоте 

В для работы только внутри 

зданий 

2 Где можно применять универсальный 

складной столик? 

А в помещениях высотой 4м 

Б только на лестничных 

клетках 

В в помещениях высотой 2,5-

2,7м и на лестничных клетках   

3 Какова ширина настила на подмостях? А 2м 

Б 1м  

В 1,5м 

4 Допустимые зазоры между досками 

настила 

 

А не менее 5мм 

Б не менее 10мм 

В не менее 15мм 

5 Расстояние от настила до стены при 

оштукатуривании внутренних 

поверхностей 

А не более 10см 

Б не более 15см 

В не более 20см 

6 Расстояние между стойками в 

продольном и направлении: 

 

А 2м  

Б  1,8 м  

В 1,5м  

7 Какая высота ограждения на лесах: А 50см 
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Б 80см 

В 1м 

8 Кто принимает леса после их устройства 

высотой свыше 4 м; 

 

А комиссия 

Б  мастер 

В бригадир 

   9 При каких условиях разрешено 

выполнение работ в нескольких ярусах 

по одной вертикали? 

А если устроен: рабочий 

(верхний) и защитный настил 

Б если устроен защитный 

настил 

В если устроен 

промежуточный настил 

10 Как часто проверяют состояние лесов? А ежедневно 

Б раз в неделю 

В ежемесячно 

11 Как крепят леса к стенам здания по 

горизонтали 

 

А через три стойки на 

четвертой 

Б через каждую стойку 

В через две стойки на третьей 

12 Для сообщения между  ярусами лесов 

лестницы устанавливают с уклоном 

А не более 60º 

Б не более 70º 

В не более 80º 

13 Леса устанавливаются А на бетонное основание 

Б на асфальтовую площадку 

В на плотное спланированное 

основание  

 
 
                                                              Эталон ответов 

1 вариант 

Закрытые задания 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

А Б Б В Б А В Б Б А Б В А 

 
 

2 вариант 

Закрытые задания 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

А Б В А Б А В А В А В А В 
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Тема Подготовка  поверхностей под оштукатуривание 

Вариант 1 

Инструкция: 

Тест состоит из 15 заданий: 10 - заданий содержат по 3 варианта 

ответов, причем каждый вопрос имеет только один верный ответ; 5 - 

заданий содержат вопросы, ответы на которые необходимо написать 

полностью. Максимальный балл за тест - 23. 

№ 

п/п 

Текст задания Варианты ответа 

1. Можно ли наносить штукатурку на 

неподготовленную поверхность 

А - да  

Б - нет. 

 

2. Укажите, каким инструментом 

производят выборку швов в кирпичной 

кладке 

       А – бучарда 

       Б – зубило с молотком  

       В – металлическая щетка 

 

3. Как соединяют концы наращиваемых 

драниц  

 

      А – внахлестку 

      Б – впритык 

       В – с зазором 

 

4. Определите лишнюю операцию при 

подготовке кирпичных поверхностей 

А – очистка 

Б – просверливание 

отверстий 

В – выборка швов 

Г – смачивание водой 

 

5. Поверхности подготавливают, для того, 

чтобы 

 

А – обеспечить прочное 

сцепление раствора с 

поверхностью 

 Б – проверить 

вертикальность и 

горизонтальность 

поверхности 

  В – проверить прочность 

установки конструкции 

 

6. Во избежание появления трещин стыки 

поверхностей из разных материалов 

   А – затягивают сеткой 

Б – набивают дрань 

В – натягивают мешковину 

 

7. Восстановите верную 

последовательность при подготовке 

деревянных поверхностей 

 1  Натягивание рогожи, мешковины, 

А 1-2-3 

Б 3-1-2 

В 2-3-1 
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войлока 

2  Набивка драни 

3 Если доски шире 10см их 

надкалывают 

 

8. Размеры ячеек между драницами 

простильного и выходного ряда 

 

А – 40х40мм 

Б – 45х45мм 

В – 50х50мм 

9. Под каким углом по отношению друг к 

другу располагаются ряды драни 

А – 30º 

Б – 45º 

В - 90º 

10. При навешивании рогожи, мешковины 

кромки их соединяют 

А – внахлестку 

Б – впритык 

В – с зазором 

 

11. Назовите 4 разных инструмента, с помощью которых насекают бетонные 

поверхности. 

12. Какой ширины драницы применяют для выходного ряда и почему 

13. Для какой цели деревянные поверхности перед набивкой дранки 

обшивают войлоком, рогожей, мешковиной. 

14. Назовите последовательность операций при подготовке бетонных 

поверхностей. 

15. Нужно ли прибивать концы драни и почему? 

 

Тема Оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

1 вариант 

 

Инструкция: 

Тест состоит из 16 заданий: 12 - заданий содержат по 3 варианта 

ответов, причем каждый вопрос имеет только один верный ответ; 4 - 

задания содержат вопросы, ответы на которые необходимо написать 

полностью. Максимальный балл за тест - 30. 

 
№ 

п/п 

Текст задания Варианты ответа 

1. Первый штукатурный слой А грунт 

Б  накрывка 

В обрызг 

2. Внутренний угол, образуемый в 

местах примыкания двух стен или 

потолка и стены 

А лузг 

Б усенок 

В фаска 

3. Укажите, какой инструмент служит 

для разрезки раствора между плитами 

перекрытий 

А штукатурная лопатка 

Б рустовка 

В правило 
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4. Выберите дефект, который 

появляется, если плохо перемешаны 

растворы 

А дутик 

Б отслаивание 

В трещина 

5. Определите лишнюю операцию при 

простом оштукатуривании 

А - нанесение обрызга 

Б - разравнивание обрызга 

В – нанесение грунта 

Г – разравнивание грунта 

Д – затирка грунта  

6. Восстановите верную 

последовательность оштукатуривания 

кирпичного здания со сборными 

железобетонными перекрытиями 

1отделка рустов между плитами 

перекрытий 

2 оштукатуривание откосов 

3 оштукатуривание стен и натирка 

углов 

4 перетирка плит перекрытий 

А  4-1-3-2 

Б  1-2-3-4 

В  2-1-2-4 

7.  Толщина улучшенной штукатурки А 12 мм 

Б 15 мм 

В 20 мм 

8. Допустимые отклонения поверхности 

по горизонтали на 1метр длины при 

высококачественной штукатурке 

А 1мм 

Б 1,5 мм 

В 2 мм 

9. Простая штукатурка выполняется А в зданиях, к отделке 

которых предъявляются 

повышенные требования 

Б в подвальных и чердачных 

помещениях 

В в жилых домах и 

общественных зданиях 

10. Ширина настила на лесах для 

штукатурных работ 

А 1м 

Б 1,5м 

В 2м 

11. Толщина слоя обрызга по кирпичным 

поверхностям 

 

 

 

А не > 5 мм 

Б не > 7 мм 

В не > 9 мм 

12 

 

 

 

 

Откос это А – пространство между 

летней и зимней оконными 

коробками 

Б – расстояние по вертикали 

от нижней грани оконного 
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блока до верхней 

В – оставшиеся части 

толщины стены после 

установки коробки 

 
 
Тема Оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

 
2 вариант 

№ 

п/п 

Текст задания Варианты ответа 

1. Третий штукатурный слой А грунт 

Б  накрывка 

В обрызг 

2. Наружный угол, образуемый в местах 

сопряжения двух стен 

А лузг 

Б фаска 

В усенок 

3. Укажите, какой инструмент служит 

для проверки вертикальности и 

горизонтальности поверхностей 

А строительный уровень 

Б рулетка 

В отвес 

4. Причина появления трещин на 

штукатурке 

А негашеная известь 

Б влажная поверхность 

В жирный раствор 

5. Восстановите верную 

последовательность при подготовке 

кирпичных поверхностей 

1.Выборка швов 

2. Очистка 

3. Смачивание водой 

А – 3-2-1 

Б – 1-2-3 

В – 2-1-3 

6. Восстановите соответствие между 

терминами и их определениями 

1. штукатурная лопатка 

2. сокол 

3. ковш 

а) щит из дерева или листового 

алюминиевого сплава с ручкой в 

середине 

б) состоит из чашки, черенка, 

деревянной ручки и крючка 

в) стальное полотно, черенок с 

коленом и деревянная ручка 

А 1в-2а-3б 

Б  1б 2в-3а 

В 1а-2б-3в 

7.  Толщина высококачественной 

штукатурки 

А 12 мм 

Б 15 мм 

В 20 мм 
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8. Отклонения поверхности стен по 

вертикали при улучшенной 

штукатурке 

А 3 мм на 1 м высоты 

Б 2 мм на 1 м высоты 

В 1 мм на 1 м высоты 

9. Высококачественная  штукатурка 

выполняется 

 

 

 

 

 

А в зданиях, к отделке 

которых предъявляются 

повышенные требования 

Б в подвальных и чердачных 

помещениях 

В в жилых домах и 

общественных зданиях 

10. Электрические провода должны 

находиться над рабочим местом на 

высоте не менее 

А  1,5м 

Б   2м 

В   2,5м 

 

11. Толщина слоя накрывки А 2мм 

Б 3мм 

В 4мм 

12. Маяки устраивают, чтобы А – выявить выпуклые места 

на различных поверхностях 

Б – получить строго 

вертикальную или 

горизонтальную поверхность 

штукатурки 

В – устранить дефекты на 

поверхности штукатурки 

 
 

 
Тема Оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

 

3 вариант 

 
№ 

п/п 

Текст задания Варианты ответа 

1. Второй штукатурный слой А грунт 

Б  накрывка 

В обрызг 

2. Название шланга, по которому 

подается сухая цементно-песчаная 

смесь 

А материальный 

Б воздушный 

В водяной 

3. Выбери инструмент для 

провешивания горизонтальных 

поверхностей 

А строительный уровень 

Б водяной уровень 

В отвес 

4. Выберите дефект, который А дутик 
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появляется, если раствор нанесен на 

чрезмерно сухую поверхность 

Б отлупы и вспучивания 

В отслаивание 

5. Штукатурку железнят, чтобы 

получить 

А плотный слой штукатурки 

Б идеально гладкую 

поверхность 

В водонепроницаемую пленку 

6. Укажите каким инструментом 

производят разравнивание 

штукатурки 

А полутерок 

Б  терка 

В штукатурная лопатка 

7.  Толщина высококачественной 

штукатурки 

А 12 мм 

Б 15 мм 

В 20 мм 

8. Отклонения поверхности стен по 

вертикали при простой штукатурке 

А 3 мм на 1 м высоты 

Б 2 мм на 1 м высоты 

В 1 мм на 1 м высоты 

9. Для какой цели на полотно терки 

крепят войлок 

 

 

 

 

 

А достигается наибольшая 

чистота затираемой 

поверхности 

Б срезаются бугорки и 

неровности на поверхности 

штукатурки 

В убираются слегка заметные 

кругообразные следы 

10. Какие из перечисленных 

предохранительных средств 

обязательны для всех лиц, 

находящихся на строительной 

площадке. 

А  защитные очки 

Б   защитные каски 

В   спецодежда 

 

11. Ряды простильной и выходной драни 

располагаются по отношению друг к 

другу под углом 

 

А 90º 

Б 60º 

В 45º 

12. Углы и стыки разнородных 

поверхностей, изготовленных из 

разных материалов, перед 

оштукатуриванием следует 

А закрывать полосками сетки 

Б завешивать мокрыми 

рогожами 

В предварительно смочить 

водой 
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Тема Оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

 
4 вариант 

 
№ 

п/п 

Текст задания Варианты ответа 

1. Сколько штукатурных слоев в 

улучшенной штукатурке 

А дав 

Б  три 

В четыре 

2. Сухая штукатурка состоит из: А гипса 

Б картона 

В гипсового сердечника, 

покрытого картоном 

3. Выбери инструмент для 

провешивания вертикальных  

поверхностей 

А штукатурная линейка 

Б водяной уровень 

В отвес 

4. Причина появления дутиков на 

штукатурке 

А на полностью гашеной 

извести 

Б на невыдержанной извести 

В на негашеной извести 

5. Восстановите верную 

последовательность при подготовке 

бетонных поверхностей 

1.Насечка поверхности 

2. Очистка 

3. Смачивание водой 

А – 3-2-1 

Б – 1-2-3 

В – 2-1-3 

6. Восстановите соответствие между 

терминами и их определениями 

1. полутерок 

2. строительный отвес 

3. ковш 

а) шнур и груз в виде цилиндра с     

заостренным концом 

б) состоит из чашки, черенка, 

деревянной ручки и крючка 

в) деревянное полотно и ручка 

А 1в-2а-3б 

Б  1б 2в-3а 

В 1а-2б-3в 

7.  Толщина простой штукатурки А 12 мм 

Б 15 мм 

В 20 мм 

8. Отклонения поверхности стен по 

вертикали при улучшенной 

штукатурке 

А 3 мм на 1 м высоты 

Б 2 мм на 1 м высоты 

В 1 мм на 1 м высоты 

9. Улучшенная штукатурка выполняется 

 

А в зданиях, к отделке 

которых предъявляются 
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повышенные требования 

Б в подвальных и чердачных 

помещениях 

В в жилых домах и 

общественных зданиях 

10. Минимальная сила тока смертельная 

для человека 

А  0,1 А 

Б   0,5 А 

В   1 А 

 

11. Ширина полосы, которая 

оштукатуривается около откосов до 

их отделки 

А 25 см 

Б 30 см 

В  50 см 

12. Провешивание поверхностей 

выполняется для: 

А – определения отклонений 

от вертикали 

Б – получение ровных и 

точных плоскостей 

штукатурки 

В – определения неровностей 

на поверхности 

 
 
 

                                                              Эталон ответов 

1 вариант 

Закрытые задания 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

В А Б В Б А Б А Б Б А В 

 

 

За закрытые задания – 12 баллов                                             

 

                                                            Эталон ответов 

«Технология оштукатуривания поверхностей» 

Профессия: «Мастер отделочных строительных работ» 

2 вариант 

Закрытые задания 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б В А В В А В Б А В А Б 

 

За закрытые задания – 12 баллов                                            « 
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                                                           Эталон ответов 

«Технология оштукатуривания поверхностей» 

Профессия: «Мастер отделочных строительных работ» 

3 вариант 

Закрытые задания 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

А А Б В В А В А А Б А А 

 
 
За закрытые задания – 12 баллов                                             

                                               
                                                           Эталон ответов 

«Технология оштукатуривания поверхностей» 

Профессия: «Мастер отделочных строительных работ» 

4 вариант 

Закрытые задания 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б В В Б В А А Б В А В Б 

 
 

За закрытые задания – 12 баллов                                             

 

 

Тема Механизация штукатурных работ.  

1 вариант 

 
№ 

п/п 

Текст задания Варианты ответа 

1. Назначение растворосмесителя А для приготовления раствора 

Б  для процеживания раствора 

В для транспортировки 

раствора 

2. Диаметр трубопровода выбирают с 

учетом 

А вида форсунки 

Б мощности растворонасоса 

3. Каким образом происходит 

перемешивание раствора в 

растворосмесителе СО-46А 

А вращением смесительного 

барабана 

Б вращением вала с 
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лопастями 

В вращением вала 

4. Компрессор предназначен для А получения сжатого воздуха 

Б получения чистого воздуха 

5. Какие две составляющие входят в 

устройство торкретной установки: 

1) штукатурный агрегат, цемент-

пушка 

2)  цемент пушка, компрессор 

3) шпатлевочный агрегат, 

штукатурный агрегат 

А -1 

Б- 2 

В-3 

6. Механическими форсунками наносят 

растворы с осадкой эталонного конуса 

А 6 - 8 мм 

Б  7- 9 мм 

В 10-14 мм 

7. При работе пневматическими 

форсунками надо 

А сначала пустить струю 

сжатого воздуха и только 

после этого раствор 

Б сначала пустить раствор, а 

затем сжатый воздух 

В одновременно пустить 

струю сжатого воздуха и 

раствор 

8. При работе механическими 

форсунками распыление раствора 

происходит за счет 

А сжатого воздуха 

Б вкладышей 

В давления в растворонасосе 

9. Пневматическая затирочная машина 

имеет  

А один диск 

Б  два диска 

В три диска 

10. При нанесении раствора форсунки 

держат под углом 

А 30º к оштукатуриваемой 

поверхности 

Б 45º к оштукатуриваемой 

поверхности 

В 60-90º к оштукатуриваемой 

поверхности 

 

Тема Механизация штукатурных работ.  

2 вариант 

№ 

п/п 

Текст задания Варианты ответа 

1. Назначение растворонасоса А для приготовления раствора 

Б  для процеживания раствора 

В для транспортировки 
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раствора 

2. Горизонтальные участки 

трубопроводов следует монтировать 

А с небольшим уклоном в 

сторону насоса 

Б  без уклона в сторону насоса 

В с небольшим возвышением 

в сторону насоса 

 

3. Пневматическими форсунками 

наносят растворы с осадкой 

эталонного конуса 

А 6-8 мм 

Б  7-9 мм 

В 10-12 мм 

4. Материал для затирочных дисков А резина 

Б пенопласт 

В алюминий 

5. Форсунки служат для  А распыления раствора 

Б подачи раствора 

В транспортирования 

раствора 

6. Электрическая затирочная машина 

имеет 

А один диск 

Б  два диска 

В три диска 

7. Торкрет-штукатурка получается за 

счет нанесения  

А цементного раствора на 

поверхность под малым 

давлением 

Б цементного раствора на 

поверхность под большим 

давлением 

8. При работе пневматическими 

форсунками распыление раствора 

происходит за счет 

А сжатого воздуха 

Б вкладышей 

В давления в растворонасосе 

9. На какой высоте должны быть 

подвешаны провода электропитания 

А 2,5 м от уровня пола 

Б 2 м от уровня пола 

В 1,8 м от уровня пола 

10. При нанесении торкрет- штукатурки 

форсунки держат под углом 

А под углом к поверхности 

Б перпендикулярно 

поверхности 

 

1 вариант 

Закрытые задания 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А Б Б А Б В А Б А В 

 

2 вариант 
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Закрытые задания 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В А Б Б А Б Б А А Б 

 

Оштукатуривание фасадов 

                                                                   

1 вариант 

 
№ 

п/п 

Текст задания Варианты ответа 

1 Обычные штукатурки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 А  цементно-известковые 

Б  терразитовые 

В  каменные 

2 С какой целью выровненный 

декоративный раствор вторично 

уплотняют  

А чтобы штукатурка была 

более ровной 

Б чтобы не просматривался 

цвет нижележащего слоя 

В чтобы в штукатурке не 

оказалось пустот, которые  

образуют раковины 

3 Границы захваток на фасадах зданий, 

имеющих выступы делают 

А по разметке 

Б произвольно 

В в углах около выступов 

4 Фасады зданий оштукатуривают А направление не имеет 

значения 

Б снизу вверх 

В сверху вниз 

5 При оштукатуривании фасадов леса 

крепят 

А  к пилястрам 

Б к стенам 

В к балконам 

6 Инструмент для получения фактурной 

отделки 

А терка 

Б полутерок 

В цикля 

7 Каменные штукатурки обрабатывают 

для получения нужной фактуры 

А в незатвердевшем 

состоянии 

Б в полузатвердевшем 

состоянии 

В  в затвердевшем состоянии 

8 Раствор для оштукатуривания цоколя А цементный 

Б известково-гипсовый 

В известковый 

9 Восстановите верную 

последовательность работ при  

А 4-5-1-3-6-9-2-7-8-9 

Б 6-4-9-5-7-3-2-8-1 
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оштукатуривания фасада здания 

1. Нанесение грунта 

2. Затирка накрывки 

3. Нанесение накрывки 

4. Установка маяков 

5. Нанесение обрызга 

6. Подготовка поверхности  

7. Разравнивание грунта 

8. Разравнивание накрывки 

9. Провешивание поверхности 

В 6-9-4-5-1-7-3-8-2 

10 Восстановите верную 

последовательность работ при  

подготовке кирпичного фасада здания 

1 выборка швов 

2 очистка 

3 смачивание водой 

 

А 1-2-3 

Б 2-1-3 

В 2-3-1 

 

2 вариант 

 
№ 

п/п 

Текст задания Варианты ответа 

1 Декоративные штукатурки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 А цементно-известковые 

Б  известковые 

В каменные 

2 С какой целью выровненный 

декоративный раствор вторично 

уплотняют  

А чтобы штукатурка была 

более ровной 

Б чтобы не просматривался 

цвет нижележащего слоя 

В чтобы в штукатурке не 

оказалось пустот, которые  

образуют раковины 

3 Границы захваток на гладких фасадах 

зданий делают 

А по оконным откосам 

Б  произвольно 

В по разметке 

4 Оконные откосы на фасадах 

отделывают 

А после оштукатуривания 

стен 

Б по ходу работ 

В после оштукатуривания 

стен и цоколя 

5 Цветные известково-песчаные 

штукатурки обрабатывают для 

получения нужной фактуры 

А в незатвердевшем 

состоянии 

Б в затвердевшем состоянии 

6 Ширина настила на лесах А 1,5м 
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Б 1,8м 

В 2м 

7 Раствор для оштукатуривания 

деревянных поверхностей 

А цементный 

Б известково-гипсовый 

В цементно-известковый 

8 Восстановите верную 

последовательность работ при  

подготовке кирпичного фасада здания 

1 выборка швов 

2 очистка 

3 смачивание водой 

 

А 1-2-3 

Б 2-1-3 

В 2-3-1 

9 Восстановите верную 

последовательность работ при  

оштукатуривания фасада здания 

декоративными штукатурками 

1. Нанесение грунта 

2. Обработка декоративного слоя 

3. Нанесение декоративного слоя 

4. Установка маяков 

5. Нанесение обрызга 

6. Подготовка поверхности  

7. Разравнивание грунта 

8. Разравнивание декоративного 

слоя 

      9. Провешивание поверхности 

А 6-9-4-5-1-7-3-8-2 

Б 4-5-1-3-6-9-2-7-8-9 

В 6-4-9-5-7-3-2-8-1 

 

10 Инструмент для получения фактурной 

отделки 

А терка 

Б гладилка 

В фактурный валик 

 

 

 

1 вариант 

Закрытые задания 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А В В В Б В В А В Б 

 

2 вариант 

Закрытые задания 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В В А Б А А Б Б А В 
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Тема 1.8. Оштукатуривание оконных и дверных проемов 

1 вариант 

 

№ 

п/п 

Текст задания Варианты ответа 

1 Откос это А – пространство между 

летней и зимней оконными 

коробками 

Б – расстояние по вертикали 

от нижней грани оконного 

блока до верхней 

В – оставшиеся части 

толщины стены после 

установки коробки 

2 Оконный проем заполняется А оконной коробкой с 

переплетами 

Б оконной коробкой 

В оконной рамой 

3 Каким инструментом разравнивают 

раствор на оконном откосе 

А теркой 

Б малкой 

В кельмой 

4 Угол рассвета это А разница расстояний между 

наружными и внутренними 

границами откоса 

Б расстояние между 

наружными  границами 

откоса 

В расстояние между 

внутренними  границами 

откоса 

5 До оштукатуривания откосов должно 

быть 

А не оштукатурены стены 

Б оштукатурены стены 

В оштукатурены стены не 

прилегающие к откосам 

6 Выберите правильную 

последовательность оштукатуривания 

откосов оконных проемов 

1 верхний откос 

2 нижний откос 

3 боковые откосы 

А 3-1-2 

Б 2-3-1 

В 1-3-2 

7 Восстановите последовательность 

операций при оштукатуривание 

А 1-2-3-4-5-6-9-8-7 

Б  3-1-2-4-5-6-8-7-9 
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откосов оконных проемов: 

1 Нанесение обрызга 

2 Нанесение грунта 

3 Установка реек 

4 Разравнивание грунта  

5 Нанесение накрывочного слоя 

6 Разравнивание накрывочного слоя 

7 Натирка усенков 

8 Снятие реек 

9 Затирка откосов 

В 3-1-2-4-5-6-9-8-7 

8 Допустимое отклонение ширины 

оштукатуренного откоса от проектной 

при улучшенном оштукатуривании 

А 2мм 

Б 3мм 

В 5мм 

9 Контрольно-измерительный 

инструмент, используемый при 

навешивании правил на боковые 

откосы оконных проемов 

А рулетка 

Б  строительный уровень 

В водяной уровень 

 

10 Зазор между оконной коробкой и 

стеной 

А не оконопачивается 

Б оконопачивается до самого 

края коробки 

В оконопачивается, оставляя 

паз глубиной 20-30мм 

11 Штукатурку железнят для того, чтобы А получить 

водонепроницаемую пленку 

Б уплотнить штукатурный 

слой 

В получить гладкую 

поверхность 

12 Контрольно-измерительный 

инструмент, используемый при 

навешивании правил на боковые 

откосы дверных проемов 

А рулетка 

Б отвес 

В водяной уровень 

 

13 Мокрым способом железнят: А любые поверхности 

Б горизонтальные 

поверхности 

В вертикальные поверхности 

 

 

2 вариант 

 

1 Можно оштукатуривать откосы, если 

в проемах не установлены переплеты 

А нельзя 

Б можно, если проемы 

закрыть досками крест на 

крест 
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В можно  

2 Контрольно-измерительный 

инструмент, используемый при 

навешивании правил на боковые 

откосы 

А отвес 

Б рулетка 

В водяной уровень 

 

3 Сухим способом железнят: А любые поверхности 

Б горизонтальные 

поверхности 

В вертикальные поверхности 

4 Допустимое отклонение ширины 

оштукатуренного откоса от проектной 

при высококачественном 

оштукатуривании 

А 2мм 

Б 3мм 

В 5мм 

5 Выберите контрольно-измерительный 

инструмент для установки реек на 

боковые откосы оконных проемов 

А  разметочный шнур 

Б  отвес 

В гидравлический уровень 

6 Зазор между коробкой и стеной 

оконопачивают так, чтобы пакля  

 

 

 

 

 

А  не доходила до уровня 

коробки на 0,5-1см 

 Б  была на одном уровне с 

коробкой 

В  не доходила до уровня 

коробки на 2-3см 

 

7 Вставьте верное слово: 

Разравнивание грунта производят …, 

плотно прижимая ее одним концом к 

рейке, а другим к оконной коробке, 

движениями снизу вверх 

выравнивают нанесенный слой. 

А теркой 

Б малкой 

В гладилкой 

8 На какую высоту подвешивают 

электрические провода для переходов 

людей и проезда машин  

А соответственно 2м.;4м  

Б  соответственно  2.5м.;5м 

В соответственно 2,5м.;7м 

9 Каким из способов вы будете 

железнить пол 

А  мокрым 

Б  сухим 

В  любым 

10 Выбери контрольно-измерительный 

инструмент для установки реек на 

верхние откосы дверных проемов 

А – разметочный шнур 

Б – отвес 

В – строительный уровень 

11 Восстановите последовательность 

операций при оштукатуривание 

откосов дверных проемов: 

1 Нанесение обрызга 

2 Установка реек 

3 Нанесение грунта 

А 1-2-3-4-5-6-9-8-7 

Б  2-1-3-4-5-6-9-8-7 

В 3-1-2-4-5-6-9-8-7 
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4 Разравнивание грунта  

5 Нанесение накрывочного слоя 

6 Разравнивание накрывочного слоя 

7 Натирка усенков 

8 Снятие реек 

9 Затирка откосов 

12 Допускаются ли зазоры между 

досками настилов лесов и подмостей, 

если да, то какой допустимый зазор 

А- нет 

Б – не более 10 мм 

В – не более 5 мм 

13 Каким из способов вы будете 

железнить цоколь 

А  мокрым 

Б  сухим 

В  любым 

 

1 вариант 

Закрытые задания 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

В А Б А Б В В Б Б В А Б А 

 

2 вариант 

Закрытые задания 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Б А Б А Б В Б Б В В Б В А 

 

 

 

 

 

Тема Оштукатуривание колонн, пилястр 

  

Вариант 1 

 

№ Текст задания Варианты ответа 

1 Выбери контрольно-измерительный 

инструмент для установки реек на боковые 

грани колонны 

А  разметочный шнур 

Б   отвес 

В    гидравлический 

уровень 

2 Восстановите последовательность операций 

при оштукатуривание круглых колонн: 

1 Нанесение обрызга 

2 Нанесение грунта 

3 Закрепление шаблон-кольца 

4 Разравнивание грунта  

А 1-2-3-4-5-6-9-8-7-10-

11 

Б 8-3-7-1-2-4-5-6-9-11-

10 

В 10-1-2-4-5-6-9-8-7-3-

11 
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5 Нанесение накрывочного слоя 

6 Разравнивание накрывочного слоя 

7 Устройство кольцевого маяка 

8 Изготовление шаблон-кольца 

9 Затирка накрывки 

10. Заделка борозд 

11. Вырубка кольцевого маяка 

3 Колонны - это … А - несущие столбы и 

опоры 

Б – архитектурные 

элементы 

В - вертикальные, 

прямоугольные 

выступы из плоскости 

стены  

4 Укажите первый слой штукатурного намета А – грунт 

Б - накрывка 

В - обрызг 

5 Выберите инструмент для натирки углов 

колонн 

А – усеночный 

полутерок 

Б - терка 

В – лузговой полутерок 

6 Восстановите последовательность операций 

при подготовке кирпичных колонн под 

оштукатуривание: 

1 Выборка швов 

2 Очистка 

3 Смачивание водой 

 

А 1-2-3 

Б  2-1-3 

В  3-2-1 

7 С какой целью устраивают на круглой 

колонне кольцевые шаблоны 

А для разравнивания по 

ним раствора 

Б для разделения 

колонны на равные 

части 

В – создать кольцевой 

маяк 

8 Диаметр окружности шаблона-кольца для 

высококачественного оштукатуривания 

колонны 

А - диаметр 

колонны+12мм 

Б - диаметр 

колонны+15мм 

В - диаметр 

колонны+20мм 

9 Допустимое отклонение колонны 

прямоугольного сечения от вертикали на 

А - не более 3мм 

Б – не более 5мм 
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весь элемент  для улучшенной штукатурки  В - не более 10мм 

10 Причины появления жирных пятен на 

штукатурке 

А загрязнен раствор 

Б раствор приготовлен 

на крупнозернистом 

песке 

В плохо очищена 

поверхность 

 

 

Вариант 2 

 

№ Текст задания Варианты ответа 

1 Выбери контрольно-измерительный 

инструмент для установки реек на боковые 

грани колонны 

А – разметочный шнур 

Б – гидравлический 

уровень 

В – строительный 

уровень 

2 Восстановите последовательность операций 

при оштукатуривание четырехгранных 

колонн: 

1 Нанесение обрызга 

2 Навешивание правил 

3 Нанесение грунта 

4 Разравнивание грунта  

5 Нанесение накрывочного слоя 

6 Разравнивание накрывочного слоя 

7 Натирка усенков 

8 Снятие правил 

9 Затирка накрывки 

А 1-2-3-4-5-6-9-8-7 

Б  2-1-3-4-5-6-9-8-7 

В 3-1-2-4-5-6-9-8-7 

3 Вертикальные, прямоугольные выступы из 

плоскости стены, придающие устойчивость 

стенам большой высоты 

А - сандрики 

Б -пилястры  

В - колонны 

4 С какой целью устраивают на круглой 

колонне кольцевые маяки 

А – создать 

необходимый 

штукатурный намет 

Б -  для навешивания 

правил 

В -  для разделения 

колонны  на части 

5 Укажите второй слой штукатурного намета А – грунт 

Б - накрывка 

В - обрызг 

6 Порядок изготовления шаблона-кольца 

1сколачивание щита из досок 

А – 1-2-3-4 

Б – 2-1-4-3 
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2 вычерчивание циркулем окружности 

нужного диаметра 

3 вырезание двух полуокружностей   

4 разъединение щита на две половины 

 

В – 1-2-4-3 

7 Причины появления трещин на штукатурке А жирные растворы 

Б раствор приготовлен 

на крупнозернистом 

песке 

В плохо затерта 

штукатурка 

8 Допустимое отклонение колонны 

прямоугольного сечения от вертикали на 

весь элемент  для высококачественной 

штукатурки  

А - не более 3мм 

Б – не более 5мм 

В - не более 7мм 

9 Диаметр окружности шаблона-кольца для 

улучшенного оштукатуривания колонны 

А - диаметр 

колонны+12мм 

Б - диаметр 

колонны+15мм 

В - диаметр 

колонны+20мм 

10 Восстановите последовательность операций 

при подготовке бетонных колонн под 

оштукатуривание: 

1 Насечка  

2 Очистка 

3 Смачивание водой 

 

А 1-2-3 

Б  3-1-2 

В 2-1-3 

 

 

 

1 вариант 

Закрытые задания 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б Б А В А Б В В Б А 

 

2 вариант 

Закрытые задания 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В Б Б А А В А А Б В 
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Тема Вытягивание тяг, падуг 

1 вариант 

 

№ Текст задания Варианты ответа 

1 Выбери контрольно-измерительный 

инструмент для установки правил для 

вытягивания тяги 

А – разметочный шнур 

Б – гидравлический 

уровень 

В – строительный 

уровень 

2 Падуга - это А оформление 

раствором угла между 

потолком и стеной в 

форме четверти 

окружности 

Б оформление 

раствором угла между 

потолком и стеной в 

форме полуокруж- 

ности 

3 Каким инструментом производят разделку 

углов тяги 

А - линейка 

Б - угольник 

В - терка 

4 Правила предназначены для движения по 

ним 

А – профильной доски 

Б – шаблона 

В - салазок 

5 Что должно быть выполнено перед 

выделкой падуги 

А – оштукатурен 

потолок  

Б - оштукатурен верх 

стены 

В – оштукатурены 

потолок и верх стены 

6 Что такое профилированные полосы, 

выполненные из строительного раствора с 

помощью шаблона путем поступательного  

прямолинейного или криволинейного 

движения  

А - тяги 

Б – пояски 

В - сандрики 

7 Допустимые зазоры между досками настила 

на лесах 

А - не более 10мм 

Б - не более 15мм 

В – не более 5мм 

8 Зачем верхнее правило делают короче 

нижнего 

А - чтобы шаблон 

можно было вставить 

или вынуть в любом 

углу 

Б – чтобы срезаемый 
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шаблоном раствор 

собирался в углу 

 

9 Допустимые отклонения от прямой линии в 

пределах между углами пересечения при 

улучшенной штукатурке 

А – 2мм 

Б – 3мм 

В – 4мм 

10 Выбери правильное соответствие 

 
1) 1-профильная доска, 2-стальной 

профиль, 3-подкосы, 4-салазки. 5-

полозок 

2) 1-профильная доска, 2-стальной 

профиль, 3- салазки, 4-подкосы, 5-

полозок 

3) 1- полозок, 2-стальной профиль, 3-

подкосы, 4-салазки. 5-профильная 

доска 

 

А -1 

Б - 2 

В-  3 

 

2 вариант 

 

№ Текст задания Варианты ответа 

1 Тяги - это А – профилированные 

полосы, выполненные 

из строительного 

раствора с помощью 

шаблонов 

Б – прямолинейные 

полосы, выполненные 

из строительного 

раствора 

2 Назначение полозка А – поддерживать 

профильную доску в 

вертикальном 

положении 

Б – точно направлять 

шаблон по правилу 

3 Что должно быть выполнено перед 

выделкой падуги 

А – оштукатурен 

потолок  

Б – оштукатурен верх 
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стены 

В – оштукатурены 

потолок и верх стены 

4 Выбери правильное соответствие 

                              
 

1) 1-салазки, 2 – правило, 3 – фасонный 

полутерок 

2) 1–правило, 2 – салазки, 3 – фасонный 

полутерок 

3) 1- фасонный полутерок, 2- салазки, 3- 

правило 

А 1 

Б 2 

В 3 

5 Расстояние от настила до стены здания при 

штукатурных работах на фасаде здания 

А – не более 15мм 

Б - не более 10мм 

В - не более 20мм 

6 Допустимые отклонения от прямой линии в 

пределах между углами пересечения при 

высококачественной штукатурке 

А – 2мм 

Б – 3мм 

В – 4мм 

7 На сколько верхнее правило делают короче 

нижнего 

А – на ширину салазок 

Б – на длину салазок 

В – на ширину 

профильной доски 

8 Правила предназначены для движения по 

ним 

А – профильной доски 

Б – шаблона 

В - салазок 

9 Что должно быть выполнено перед 

выделкой падуги 

А – оштукатурен 

потолок  

Б - оштукатурен верх 

стены 

В – оштукатурены 

потолок и верх стены 

10 Назначение профильной доски А– для придания тяге 

профиля 

Б - точно направлять 

шаблон по правилу 

В – для устойчивости 

шаблона 
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1 вариант 

Закрытые задания 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В А А Б В А В А Б А 

 

2 вариант 

Закрытые задания 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А Б В Б А А Б А В А 

 

 

Тема Облицовка поверхностей листами сухой штукатурки. 

1 вариант 

 

№ Текст задания Варианты ответа 

1 Допустимая влажность помещений, 

поверхности которых отделанных  

обычными  ГКЛ, должна быть 

А не более 80%  

Б  не более 60% 

В не более 40% 

2 Влажность кирпичных и бетонных 

поверхностей, отделываемых ГКЛ, не 

должна превышать 

А 8% 

Б 12% 

В 23% 

3 Необходимо ли, до раскроя ГКЛ прорезать 

отверстия  для пропуска электрических, 

телефонных проводок, решеток вентиляции   

А  все отверстия на ГКЛ 

прорезаются до раскроя 

Б  все отверстия на ГКЛ 

прорезаются после 

монтажа ГКЛ 

В  отверстия на ГКЛ 

прорезаются до раскроя 

только  для 

электрической проводки  

4 Расстояние между стоечными элементами 

металлического профиля должно составлять  

А 40см 

Б  80см 

В  60см 

5 Деревянный каркас монтируют из брусков 

сечением 

А 25×60мм 

Б 25×40мм 

В 40×40мм 

6 ГКЛ по деревянному каркасу прибиваются 

по всему периметру с шагом  

А 20см 

Б 10см 

В 30см 

7 ГКЛ по деревянному каркасу прибиваются 

в середине через  

А 15-20см 

Б  20-30см 

В  35-40см 
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8 С какой целью устраивают промежуточный 

стоечный профиль  

А для обеспечения 

вертикальности листа 

Б чтобы центральная 

часть гипсокартонного 

листа имела свой упор. 

9 ГКЛ по металлическому каркасу крепят так, 

чтобы он не доходил до пола на 

А 20мм 

Б 10мм 

В 25мм 

10 Деревянный каркас в местах стыковки 

листов  монтируют из брусков сечением 

А 40×60мм 

Б 25×60мм 

В 25×80мм 

11 ГКЛ по деревянному каркасу прибиваются 

по всему периметру на расстоянии от 

кромки листа не более 

А 10мм 

Б 15мм 

В  20мм 

12 ГКЛ по металлическому каркасу 

прибиваются по всему периметру с шагом  

А 20см 

Б 10см 

В 30см 

 

Тема Облицовка поверхностей листами сухой штукатурки. 

Вариант 2 

№ Текст задания Варианты ответа 

1 ГКЛ по металлическому  каркасу 

прибиваются по всему периметру на 

расстоянии от кромки листа не более 

А 10мм 

Б 15мм 

В 20мм 

2 ГКЛ по деревянному каркасу крепят так, 

чтобы он не доходил до пола на 

А 10мм 

Б 20мм 

В 25мм 

3 Расстояние  между вертикальными 

брусками деревянного каркаса не должно 

превышать   

А 80см 

Б 40см 

В 60см 

4 Влажность деревянных поверхностей, 

отделываемых ГКЛ, не должна превышать 

А 8% 

Б 12% 

В 18 %  

5 Необходимо ли, до раскроя ГКЛ прорезать 

отверстия  для пропуска электрических, 

телефонных проводок, решеток вентиляции   

А  все отверстия на ГКЛ 

прорезаются после 

монтажа ГКЛ 

Б  все отверстия на ГКЛ 

прорезаются до раскроя 

В  отверстия на ГКЛ 

прорезаются до раскроя 

только  для 

электрической проводки  
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6 ГКЛ по металлическому каркасу 

прибиваются в середине через  

А  35-40см 

Б   20-30см 

В  15-20см 

7 Выбери инструмент для проверки 

вертикальности поверхности 

А – разметочный шнур 

Б – отвес 

В – складной 

деревянный метр 

8 На какую глубину следует втапливать 

шапочку самореза в гипсокартонный лист  

 

А 2 мм 

Б 0,5мм 

В 1мм 

9 Гипсокартон состоит из А гипсового сердечника, 

оклеенного с двух 

сторон картоном 

Б картона, оклеенного с 

двух сторон гипсом 

В гипса, оклеенного с 

одной стороны гипсом 

10 Деревянный реечный каркас изготовляют из 

реек влажностью не более 

А 18% 

Б 12% 

В 23% 

11 Противопожарный инструктаж должны 

проходить 

А- все работники 

организации 

Б- работники, чье 

рабочее место считается 

пожароопасным 

В- работники, в 

обязанность которых 

входит разработка и 

реализация 

противопожарных 

мероприятий 

12 С какой целью устраивают промежуточный 

стоечный профиль  

А для обеспечения 

вертикальности листа 

Б чтобы центральная 

часть гипсокартонного 

листа имела свой упор. 

 

 

1 вариант 

Закрытые задания 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Б А А В Б А В Б А В А В 

 

2 вариант 

Закрытые задания 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

А Б Б В Б А Б В А А А Б 

 

 

Тема Ремонт оштукатуренных поверхностей 

1 вариант 

№ Текст задания Варианты ответа 

1 Причины неровности оштукатуренной 

поверхности 

А раствор приготовлен 

на крупнозернистом 

песке 

Б состав нанесен без 

проверки поверхности 

правилом 

В плохо затерта 

штукатурка 

2 Как исправить кругообразные полосы на 

оштукатуренной поверхности 

А сделать насечку и 

нанести накрывку, 

приготовленную на 

мелкозернистом песке 

Б в течении 2-х недель 

регулярно смачивать 

поверхность водой. 
В сбить штукатурку и 

оштукатурить заново 

3 Причины появления дутиков на штукатурке А раствор приготовлен 

на незагасившейся 

полностью извести 

Б плохо затерта 

штукатурка 

В оштукатурено 

жирными растворами 

4 Восстановите последовательность операций 

при ремонте монолитной штукатурки  

1 Отбивка отставшей штукатурки 

2 Смачивание водой 

3 Нанесение грунта 

4 Нанесение обрызга 

А 1-2-3-5-4-6-7-8-9 

Б  1-2-4-3-5-6-7-8-9 

В 9-1-2-4-3-5-6-7-8 
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5. Разравнивание грунта 

6 Нанесение накрывки 

7 Разравнивание накрывки 

8 Затирка поверхности 

9 Определение прочности штукатурки 

 

5 Подмости должны иметь ограждения 

высотой не менее 1м и бортовые доски, 

если они расположенные  

А – выше 1,5м от уровня 

земли 

Б – выше 1,0м от уровня 

земли 

В – выше 1,3м от уровня 

земли 

6 Толщина накрывки А 5мм 

Б 2мм 

В 3мм 

7 Причины появления жирных пятен на 

штукатурке 

А загрязнен раствор 

Б раствор приготовлен 

на крупнозернистом 

песке 

В плохо очищена 

поверхность 

8 Причины появления трещин на штукатурке 

в местах стыкования конструкций 

А отсутствие  

армирующих 

металлических сеток 

Б раствор приготовлен 

на крупнозернистом 

песке 

В плохо затерта 

штукатурка 

9 Что нужно сделать, если оштукатуренная 

поверхность имеет выступающие 

неровности более допустимых 

А сбить штукатурку и 

оштукатурить заново 

Б бугры счистить, 

нанести раствор,  

разравнять и затереть  

В сделать насечку и 

нанести накрывку, 

приготовленную на 

мелкозернистом песке 

10 Выберите инструмент для разравнивания  

штукатурного раствора 

А отрезовка 

Б  рустовка 

В полутерок 

11 Выберите контрольно-измерительный 

инструмент для проверки вертикальности и 

горизонтальности поверхности 

А водяной уровень 

Б строительный уровень 

В отвес 
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Тема Ремонт оштукатуренных поверхностей 

 

2 вариант 

 

№ Текст задания Варианты ответа 

1 Причины появления ржавых пятен на 

штукатурке 

А плохо очищена 

поверхность 

Б загрязнен раствор 

В не проолифлены 

выступающая арматура 

и шляпки гвоздей 

крепления сухой 

штукатурки 

2 На какую высоту подвешивают 

электрические провода для переходов 

людей и проезда машин  

А – соответственно 

2м.;4м  

Б– соответственно  

2.5м.;5м 

В– соответственно 

2,5м.;7м 

3 Причины появления трещин на штукатурке А зыбкие поверхности, 

жирные растворы 

Б раствор приготовлен 

на крупнозернистом 

песке 

В плохо затерта 

штукатурка 

4 Толщина простой штукатурки А 12мм 

Б  15мм 

В  18мм 

5 Если трещина на штукатурке  едва заметная 

(тонкая волосяная) 

А еѐ разрезают на 

глубину 10мм 

Б не разрезают 

В еѐ разрезают на 

глубину не более 5мм 

6 Как исправить зернистую фактуру 

оштукатуренной  поверхности  

А сбить штукатурку и 

оштукатурить заново 

Б сделать насечку и 

нанести накрывку, 

приготовленную на 

мелкозернистом 

В в течении 2-х недель 

регулярно смачивать 

поверхность водой. 
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7 Восстановите последовательность операций 

при ремонте поверхностей, отделанных 

гипсокартонными листами: 

1 заделать швы; 

2 удалить поврежденный участок; 

3 вырезать заплату из ГКЛ; 

4 заплату вдавить заподлицо с облицовкой; 

5 на ремонтируемое место нанести гипсовое 

тесто  

А 1-2-3-5-4 

Б 2-3-4-5-1 

В 2-3-5-4-1 

8 Выберите инструмент для ручной насечки 

поверхности 

А зубило 

Б штукатурная кельма 

В отрезовка 

9 Нужно ли устраивать промежуточные 

маяки, если ремонтируемое место шире 3м 

А не нужно 

Б необходимо 

В достаточно устроить 

несколько марок 

10 Что нужно сделать, если оштукатуренная 

поверхность имеет углубления более 

допустимых 

А в местах углублений 

сделать насечку и 

нанести раствор , 

разровнять и затереть. 

Бугры счистить, нанести 

раствор, разровнять и 

затереть  

Б сбить штукатурку и 

оштукатурить заново 

В сделать насечку и 

нанести накрывку, 

приготовленную на 

мелкозернистом песке 

11 Выберите контрольно-измерительный 

инструмент для проверки вертикальности 

поверхности 

А водяной уровень 

Б отвес 

В складной метр 

 
1 вариант 

Закрытые задания 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Б А А В В Б А А Б В Б 

 

2 вариант 

Закрытые задания 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

В Б А А В Б В А Б А Б 
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3.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

1 Подмости для штукатурных работ 

2 Леса для штукатурных работ 

3 Люльки для штукатурных работ 

4 Инструменты, приспособления  для  

подготовки поверхностей под  оштукатуривание 

5 Подготовка камневидных  поверхностей под оштукатуривание 

6 Подготовка деревянных  поверхностей под оштукатуривание 

7 Инструменты и приспособления для штукатурных работ 

8 Приготовление растворной смеси и определение ее подвижности 

9 Составление инструкций для работы с инструментами при 

выполнении штукатурных работ 

10 Организация рабочего места штукатура при нанесении раствора на 

поверхность вручную 

11 Составление инструкционно — технологической карты  «Отделка 

рустов между плитами перекрытий» 

12 Дефекты штукатурки 

13 Составление инструкционно — технологической карты для 

выполнения простой штукатурки 

14 Составление инструкционно — технологической карты для 

выполнения улучшенной штукатурки 

15 Составление инструкционно — технологической карты для 

выполнения высококачественной штукатурки 

16 Составление инструкционно — технологической карты для 

оштукатуривания  штукатуркой типа  

КНАУФ «Гольдбанд» 

17 Расчет расхода материалов, стоимости материалов и выполненных 

штукатурных работ при оштукатуривании поверхности обычными 

растворами и сухими смесями 

18 Составление инструкционно — технологической карты  

Оштукатуривание четырехгранных колонн 
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19 Составление инструкционно — технологической карты  

Вытягивание каннелюр на четырехгранных колоннах 

20 Составление инструкционно — технологической карты  

Оштукатуривание круглых гладких  колонн 

21 Растворосмесители для штукатурных работ 

22 Вибросита для штукатурных работ 

23 Растворонасосы для штукатурных работ 

24 Компрессоры для штукатурных работ 

25 Однотрубный тупиковый и кольцевой растворопроводы 

26 Форсунки для штукатурных работ 

27 Штукатурные агрегаты 

28 Штукатурные станции 

29 Затирочные машинки 

30 Цемент-пушки 

31 Составление инструкционно — технологической карты 

«Оштукатуривание внутренних оконных откосов» 

32 Составление инструкционно — технологической карты 

«Оштукатуривание дверных откосов гипсовой штукатуркой 

«Ротбанд» 

Составление инструкционно — технологической карты «Выделка 

падуг» 

33 Составление инструкционно — технологической карты 

«Вытягивание прямолинейных тяг» 

34 Составление инструкционно — технологической карты 

«Вытягивание криволинейных тяг» 

35 Составы растворов для обычных и декоративных штукатурок 

36 Составление инструкционно — технологической карты 

«Оштукатуривание фасадов зданий обычными растворами» 

37 Составление инструкционно — технологической карты 

«Оштукатуривание фасадов зданий декоративными 

штукатурками» 

38 Виды гипсокартонных листов. Материалы для крепления листов к 
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поверхностям 

39 Составление инструкционно — технологической карты  

«Облицовка стен гипсокартонными листами» 

40 Составление инструкционно — технологической карты  «Отделка 

потолков  листами сухой штукатурки» 

41 Расчет объемов облицовочных работ, расхода материалов,  

стоимости материалов и  выполненных работ при  

отделке квартиры листами сухой штукатурки  

42 «Особенности штукатурных работ в различных климатических 

условиях» 

43 Определите технологическую последовательность при выполнении 

ремонтных штукатурных работ 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И ФОРМ КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  

№

п/

п 

Перечень тем самостоятельной работы Форма 

задания 

Количест

во часов 

 Тема 1 Общие сведения о охране труда в строительстве 

1.  «Охрана труда на строительной 

площадке». 

Реферат  2 

Тема 2 Общие сведения о штукатурных работах 

2.  «Характеристика и область применения 

специальной и декоративной 

штукатурки». 

«Виды декоративной штукатурки» 

Реферат  

 

Презентация  

2 

 

2 

 

Тема 3 Приспособления для работы на высоте 

3.  «Устройство, техническая 

характеристика и применение струнных 

подвесных лесов». 

Вид, устройство, 

технические характеристики лазерного 

уровня. 

Реферат  

 

Заполнить 

таблицу 

 

2 

 

2 
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Тема 4 Подготовка  поверхностей под оштукатуривание 

4.  «Инструменты, приспособления для 

подготовки поверхностей под 

оштукатуривание». 

 «Способы подготовки деревянных 

поверхностей под оштукатуривание» 

Кроссворд  

 

 

Реферат  

2 

 

 

2 

 

Тема 5 Оштукатуривание поверхностей вручную 

5.  «Область применения и технические 

характеристики штукатурки КНАУФ 

«Гольдбанд», «Ротбанд», «Гипс-Кальк-

Путц». 

 «Область применения и технические 

характеристики декоративной 

штукатурки КНАУФ «Диамант». 

« Область применения и технические 

характеристики фасадных штукатурок 

КНАУФ «Грюнбанд». 

Организация труда и рабочего места при 

нанесении, разравнивании и затирке 

штукатурки. 

Реферат  

 

 

 

Презентация  

 

 

Реферат  

 

 

Вычерчивание 

схем  

3 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

Тема 5 Оштукатуривание поверхностей вручную 2 курс 

6.  Оштукатуривание поверхностей 

гипсовой штукатуркой  «Ротбанд». 

Оштукатуривание поверхностей 

гипсовой штукатуркой  «Гипс-Кальк 

Путц». 

 

Оштукатуривание поверхностей 

гипсовой штукатуркой КНАУФ 

«Грюнбанд». 

Расчет расхода, стоимости материалов и 

выполненных работ при 

оштукатуривании поверхности Гипс-

Кальк-Путц» 

Расчет расхода, стоимости материалов и 

выполненных работ при 

оштукатуривании поверхности КНАУФ 

«Грюнбанд». 

Расчет расхода, стоимости материалов и 

выполненных работ при 

оштукатуривании поверхности 

«Унтерпутц». 

Инструкционно-

технологическая 

карта  

Инструкционно-

технологическая 

карта  

Инструкционно-

технологическая 

карта  

Практическая 

работа   

 

 

Практическая 

работа   

  

 

Практическая 

работа   

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

  2 

Тема 6 Оштукатуривание колонн и пилястр 

7.  «Оштукатуривание колонн с Презентация  2 
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энтазисом». 

«Вытягивание каннелюр на 

сужающихся колоннах». 

 

«Вытягивание многогранных гладких 

колонн». 

 

«Вытягивание на круглых колоннах 

каннелюр» 

 

 Инструкционно-

технологическая 

карта  

 Инструкционно-

технологическая 

карта 

Реферат  

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

Тема 7 Механизация штукатурных работ 

8.  «Растворосмесители и их виды». 

«Штукатурные станции». 

«Машины для нанесения торкрет-

штукатурки». 

«Штукатурные машины для нанесения 

гипсовой штукатурки КНАУФ». 

 «Виды форсунок». 

«Механизированное нанесение 

раствора». 

«Виды затирочных машинок».  

 «Виды магистральных 

растворопроводов». 

Реферат  

Реферат  

Реферат  

 

Реферат  

 

Презентация  

Реферат  

 

Реферат  

Реферат  

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

Тема 8 Оштукатуривание оконных и дверных проемов   

9.  «Установка подоконников» 

«Декоративная штукатурка в арочном 

проеме». 

«Виды отделки откосов». 

Реферат  

Презентация   

 

Доклад  

2 

2 

 

2 

Тема 9 Вытягивание тяг и падуг 

10.  Архитектурные обломы 

 

«Виды угловых шаблонов». 

«Вытягивание тяг в кессонах». 

«Технология вытягивания  круглых 

розеток». 

Заполнить 

таблицу  

Презентация  

Реферат  

Реферат  

2 

 

2 

2 

2 

 

Тема 10 Оштукатуривание фасадов зданий 

11.  «Отличительные свойства фасадных 

штукатурок». 

«Виды декоративных штукатурок». 

Оштукатуривание фасада здания 

фактурной штукатуркой «Короед» 

 

Оштукатуривание фасада здания 

декоративной штукатуркой «байрамикс» 

 

Реферат  

 

Сообщение  

Инструкционно-

технологическая 

карта  

Инструкционно-

технологическая 

карта  

2 

 

2 

2 

 

 

2 
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«Технология нанесения фасадной 

декоративной штукатурки» 

«Преимущества отделки фасадов 

декоративной штукатуркой перед 

другими вариантами отделки фасадов». 

« «Технология нанесения литовской 

декоративной штукатурки». 

Реферат  

 

Реферат  

 

 

Реферат  

2 

 

2 

 

 

2 

 

Тема 11 Облицовка поверхностей листами сухой штукатурки. 

12.  «Разновидности плит и листов для обшивки 

стен, пола и потолка». 

«Бескаркасная облицовка стен 

гипсокартонном. 

Технология «приклейки» ГВЛ и ГКЛ к 

неоштукатуренным стенам. 

«Технология устройства перегородок из 

гипсокартона». 

 

 «Технология устройства подвесных 

потолков». 

«Устройство разноуровневых 

потолков». 

Реферат   

 

Реферат  

 

Реферат  

 

Инструкционно-

технологическая 

карта  

Реферат  

  

Реферат  

  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

     

2 

 

Тема 12 Выполнение штукатурных работ при отрицательных и высоких 

температурах воздуха 

13.  Специфика проведения штукатурных 

работ в зимних условиях. 

Допустимые условия для выполнения 

штукатурных работ в зимних условиях. 

Требования к растворам для работы в 

условиях низких температур. 

Реферат  

 

Доклад  

 

Доклад  

 

2 

 

2 

 

2 

Тема 13 Ремонт оштукатуренных поверхностей 

14.  «Ремонт тяг и карнизов». 

«Технология реставрации фасадных 

штукатурок». 

«Технология реставрации внутренних 

штукатурок». 

«Ремонт декоративных штукатурок 

внутри помещения». 

 

«Ремонт поверхности отделанной 

гипсокартонными листами». 

Реферат  

Реферат  

 

Реферат  

 

Инструкционно-

технологическая 

карта  

Инструкционно-

технологическая 

карта  

2 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

  Итого: 115 
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3.5.МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

КОМПЛЕКТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

по дисциплине «Технология штукатурных работ» 

 

Тема Оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

1 вариант 

 

Инструкция: 

Тест состоит из 16 заданий: 12 - заданий содержат по 3 варианта 

ответов, причем каждый вопрос имеет только один верный ответ; 4 - 

задания содержат вопросы, ответы на которые необходимо написать 

полностью. Максимальный балл за тест - 30. 

 
№ 

п/п 

Текст задания Варианты ответа 

1. Первый штукатурный слой А грунт 

Б  накрывка 

В обрызг 

2. Внутренний угол, образуемый в 

местах примыкания двух стен или 

потолка и стены 

А лузг 

Б усенок 

В фаска 

3. Укажите, какой инструмент служит 

для разрезки раствора между плитами 

перекрытий 

А штукатурная лопатка 

Б рустовка 

В правило 

4. Выберите дефект, который 

появляется, если плохо перемешаны 

растворы 

А дутик 

Б отслаивание 

В трещина 

5. Определите лишнюю операцию при 

простом оштукатуривании 

А - нанесение обрызга 

Б - разравнивание обрызга 

В – нанесение грунта 

Г – разравнивание грунта 

Д – затирка грунта  

6. Восстановите верную 

последовательность оштукатуривания 

кирпичного здания со сборными 

железобетонными перекрытиями 

1отделка рустов между плитами 

перекрытий 

2 оштукатуривание откосов 

3 оштукатуривание стен и натирка 

углов 

4 перетирка плит перекрытий 

А  4-1-3-2 

Б  1-2-3-4 

В  2-1-2-4 
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7.  Толщина улучшенной штукатурки А 12 мм 

Б 15 мм 

В 20 мм 

8. Допустимые отклонения поверхности 

по горизонтали на 1метр длины при 

высококачественной штукатурке 

А 1мм 

Б 1,5 мм 

В 2 мм 

9. Простая штукатурка выполняется А в зданиях, к отделке 

которых предъявляются 

повышенные требования 

Б в подвальных и чердачных 

помещениях 

В в жилых домах и 

общественных зданиях 

10. Ширина настила на лесах для 

штукатурных работ 

А 1м 

Б 1,5м 

В 2м 

11. Толщина слоя обрызга по кирпичным 

поверхностям 

 

 

 

А не > 5 мм 

Б не > 7 мм 

В не > 9 мм 

12 

 

 

 

 

Откос это А – пространство между 

летней и зимней оконными 

коробками 

Б – расстояние по вертикали 

от нижней грани оконного 

блока до верхней 

В – оставшиеся части 

толщины стены после 

установки коробки 

 
 
 

Открытые задания 

13.Перечислить операции при выполнении улучшенной штукатурки по 

кирпичным         поверхностям. 

14. Функции, которые выполняет штукатурка. 

15. Укажите назначение обрызга, грунта и накрывки. 

16. В чем преимущество беспесчаной накрывки перед накрывкой с затиркой. 

 
Тема Оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

 
2 вариант 
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№ 

п/п 

Текст задания Варианты ответа 

1. Третий штукатурный слой А грунт 

Б  накрывка 

В обрызг 

2. Наружный угол, образуемый в местах 

сопряжения двух стен 

А лузг 

Б фаска 

В усенок 

3. Укажите, какой инструмент служит 

для проверки вертикальности и 

горизонтальности поверхностей 

А строительный уровень 

Б рулетка 

В отвес 

4. Причина появления трещин на 

штукатурке 

А негашеная известь 

Б влажная поверхность 

В жирный раствор 

5. Восстановите верную 

последовательность при подготовке 

кирпичных поверхностей 

1.Выборка швов 

2. Очистка 

3. Смачивание водой 

А – 3-2-1 

Б – 1-2-3 

В – 2-1-3 

6. Восстановите соответствие между 

терминами и их определениями 

1. штукатурная лопатка 

2. сокол 

3. ковш 

а) щит из дерева или листового 

алюминиевого сплава с ручкой в 

середине 

б) состоит из чашки, черенка, 

деревянной ручки и крючка 

в) стальное полотно, черенок с 

коленом и деревянная ручка 

А 1в-2а-3б 

Б  1б 2в-3а 

В 1а-2б-3в 

7.  Толщина высококачественной 

штукатурки 

А 12 мм 

Б 15 мм 

В 20 мм 

8. Отклонения поверхности стен по 

вертикали при улучшенной 

штукатурке 

А 3 мм на 1 м высоты 

Б 2 мм на 1 м высоты 

В 1 мм на 1 м высоты 

9. Высококачественная  штукатурка 

выполняется 

 

 

 

 

А в зданиях, к отделке 

которых предъявляются 

повышенные требования 

Б в подвальных и чердачных 

помещениях 

В в жилых домах и 
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 общественных зданиях 

10. Электрические провода должны 

находиться над рабочим местом на 

высоте не менее 

А  1,5м 

Б   2м 

В   2,5м 

 

11. Толщина слоя накрывки А 2мм 

Б 3мм 

В 4мм 

12. Маяки устраивают, чтобы А – выявить выпуклые места 

на различных поверхностях 

Б – получить строго 

вертикальную или 

горизонтальную поверхность 

штукатурки 

В – устранить дефекты на 

поверхности штукатурки 

 
 
 

Открытые задания 

13.Перечислить операции при выполнении высококачественной штукатурки 

по кирпичным  поверхностям. 

14. Преимущества использования сухих смесей перед применением раствора. 

15. Какие маяки наиболее эффективны и почему. 

16. Для чего служит правило? 

 
Тема Оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

 

3 вариант 

 
№ 

п/п 

Текст задания Варианты ответа 

1. Второй штукатурный слой А грунт 

Б  накрывка 

В обрызг 

2. Название шланга, по которому 

подается сухая цементно-песчаная 

смесь 

А материальный 

Б воздушный 

В водяной 

3. Выбери инструмент для 

провешивания горизонтальных 

поверхностей 

А строительный уровень 

Б водяной уровень 

В отвес 

4. Выберите дефект, который 

появляется, если раствор нанесен на 

чрезмерно сухую поверхность 

А дутик 

Б отлупы и вспучивания 

В отслаивание 
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5. Штукатурку железнят, чтобы 

получить 

А плотный слой штукатурки 

Б идеально гладкую 

поверхность 

В водонепроницаемую пленку 

6. Укажите каким инструментом 

производят разравнивание 

штукатурки 

А полутерок 

Б  терка 

В штукатурная лопатка 

7.  Толщина высококачественной 

штукатурки 

А 12 мм 

Б 15 мм 

В 20 мм 

8. Отклонения поверхности стен по 

вертикали при простой штукатурке 

А 3 мм на 1 м высоты 

Б 2 мм на 1 м высоты 

В 1 мм на 1 м высоты 

9. Для какой цели на полотно терки 

крепят войлок 

 

 

 

 

 

А достигается наибольшая 

чистота затираемой 

поверхности 

Б срезаются бугорки и 

неровности на поверхности 

штукатурки 

В убираются слегка заметные 

кругообразные следы 

10. Какие из перечисленных 

предохранительных средств 

обязательны для всех лиц, 

находящихся на строительной 

площадке. 

А  защитные очки 

Б   защитные каски 

В   спецодежда 

 

11. Ряды простильной и выходной драни 

располагаются по отношению друг к 

другу под углом 

 

А 90º 

Б 60º 

В 45º 

12. Углы и стыки разнородных 

поверхностей, изготовленных из 

разных материалов, перед 

оштукатуриванием следует 

А закрывать полосками сетки 

Б завешивать мокрыми 

рогожами 

В предварительно смочить 

водой 

 
 

Открытые задания 

13.Перечислить операции при выполнении улучшенной штукатурки по 

деревянным поверхностям. 

14. Какой раствор и что означает формула: известково-гипсовый раствор 1 : 

0,2 : 4 

15. Назвать четыре причины появления трещин на штукатурке. 

16. Преимущества использования сухих смесей перед применением раствора. 
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Тема Оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

 
4 вариант 

 
№ 

п/п 

Текст задания Варианты ответа 

1. Сколько штукатурных слоев в 

улучшенной штукатурке 

А дав 

Б  три 

В четыре 

2. Сухая штукатурка состоит из: А гипса 

Б картона 

В гипсового сердечника, 

покрытого картоном 

3. Выбери инструмент для 

провешивания вертикальных  

поверхностей 

А штукатурная линейка 

Б водяной уровень 

В отвес 

4. Причина появления дутиков на 

штукатурке 

А на полностью гашеной 

извести 

Б на невыдержанной извести 

В на негашеной извести 

5. Восстановите верную 

последовательность при подготовке 

бетонных поверхностей 

1.Насечка поверхности 

2. Очистка 

3. Смачивание водой 

А – 3-2-1 

Б – 1-2-3 

В – 2-1-3 

6. Восстановите соответствие между 

терминами и их определениями 

1. полутерок 

2. строительный отвес 

3. ковш 

а) шнур и груз в виде цилиндра с     

заостренным концом 

б) состоит из чашки, черенка, 

деревянной ручки и крючка 

в) деревянное полотно и ручка 

А 1в-2а-3б 

Б  1б 2в-3а 

В 1а-2б-3в 

7.  Толщина простой штукатурки А 12 мм 

Б 15 мм 

В 20 мм 

8. Отклонения поверхности стен по 

вертикали при улучшенной 

штукатурке 

А 3 мм на 1 м высоты 

Б 2 мм на 1 м высоты 

В 1 мм на 1 м высоты 

9. Улучшенная штукатурка выполняется А в зданиях, к отделке 
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которых предъявляются 

повышенные требования 

Б в подвальных и чердачных 

помещениях 

В в жилых домах и 

общественных зданиях 

10. Минимальная сила тока смертельная 

для человека 

А  0,1 А 

Б   0,5 А 

В   1 А 

 

11. Ширина полосы, которая 

оштукатуривается около откосов до 

их отделки 

А 25 см 

Б 30 см 

В  50 см 

12. Провешивание поверхностей 

выполняется для: 

А – определения отклонений 

от вертикали 

Б – получение ровных и 

точных плоскостей 

штукатурки 

В – определения неровностей 

на поверхности 

 
 
 

Открытые задания 

13.Перечислить операции при выполнении высококачественной штукатурки 

по кирпичным  поверхностям. 

14. Функции, которые выполняет штукатурка. 

15. Преимущества использования сухих смесей перед применением раствора. 

16. Для чего служит правило? 

                                                              Эталон ответов 

1 вариант 

Закрытые задания 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

В А Б В Б А Б А Б Б А В 

 

Инструкция по проверке открытых заданий 

 
№, 

балл 

Решения и указания Балл за 

этап 

решения 
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13. 

7б 

 1 Очистка 

2. Выборка швов 

3. Смачивание водой 

4. Провешивание 

5. Устройство маяков 

6. Нанесение обрызга 

7. Нанесение грунта 

8. Разравнивание грунта 

9. Нанесение накрывки 

10. Разравнивание накрывки 

11. Затирка накрывки 

Если верно указаны операции при подготовке поверхности 

(пп 1-3)  

Если соблюдена последовательность операций при 

подготовке поверхности 

Если верно указаны операции при оштукатуривании 

поверхности  

(пп 4-11)  

Если соблюдена последовательность операций при 

оштукатуривании поверхности                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1б 

1б 

 

3б 

 

2б 

 

14. 

3б 

Защитная 

Декоративная 

Санитарно-гигиеническая 

1б 

       1б 

1б 

15. 

6б 

Обрызг – крепко сцепляется с поверхностью и удерживает 

последующие слои – грунт, накрывку. 

Грунт – образует необходимую толщину штукатурки и 

               выравнивает поверхность. 

Накрывка – образует тонких мягкий слой, который легко 

затирается. 

1б 

1б 

1б 

1б 

1б 

16. 

2б 

Не нужно шпатлевание 

Можно окрашивать непосредственно по штукатурке 

1б 

1б 

 

За закрытые задания – 12 баллов                                            «5» - 27-30 баллов 

За открытые задания – 18 баллов                                            «4» - 21-26 баллов 

Итого – 30 баллов                                                                      «3» - 16-20 баллов 

 

                                                            Эталон ответов 

«Технология оштукатуривания поверхностей» 

Профессия: «Мастер отделочных строительных работ» 

2 вариант 

Закрытые задания 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б В А В В А В Б А В А Б 
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Инструкция по проверке открытых заданий 

 
№, 

балл 

Решения и указания Балл за 

этап 

решения 

13. 

7б 

1 Очистка 

2. Выборка швов 

3. Смачивание водой 

4. Провешивание 

5. Устройство маяков 

6. Нанесение обрызга 

7. Нанесение 1 слоя грунта 

8. Разравнивание 1 слоя грунта 

 9. Нанесение 2 слоя грунта 

10. Разравнивание 2 слоя грунта 

11. Нанесение накрывки 

12. Разравнивание накрывки 

13. Затирка накрывки 

Если верно указаны операции при подготовке поверхности 

(пп 1-3)  

Если соблюдена последовательность операций при 

подготовке поверхности 

Если верно указаны операции при оштукатуривании 

поверхности  

(пп 4-11)  

Если соблюдена последовательность операций при 

оштукатуривании поверхности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1б 

1б 

 

3б 

 

2б 

14. 

4б 

Точное дозирование составляющих сухих смесей 

Возможность создания запасов смесей 

Исключается перевозка большого количества воды 

Исключаются потери раствора при транспортировке 

1б 

       1б 

1б 

1б 

15. 

4б 

Металлические маяки 

просты по конструкции 

быстро, легко устанавливаются, 

 многоразового использования 

1б 

1б 

1б 

1б 

16. 

3б 

Разравнивание раствора, намазывание раствора 

Натирка углов 

Проверка вертикальности поверхности 

        1б 

1б 

1б 

 

За закрытые задания – 12 баллов                                            «5» - 27-30 баллов 

За открытые задания – 18 баллов                                            «4» - 21-26 баллов 

Итого – 30 баллов                                                                      «3» - 16-20 баллов 
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                                                           Эталон ответов 

«Технология оштукатуривания поверхностей» 

Профессия: «Мастер отделочных строительных работ» 

3 вариант 

Закрытые задания 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

А А Б В В А В А А Б А А 

 
Инструкция по проверке открытых заданий 

 
№, 

балл 

Решения и указания Балл за 

этап 

решения 

13. 

6б 

1 Надкол досок шире 10 см 

2. Навешивание рогожи, мешковины, войлока 

3. Набивка драни 

4. Нанесение обрызга 

5. Нанесение  грунта 

6. Разравнивание  грунта 

7. Нанесение накрывки 

8. Разравнивание накрывки 

9. Затирка накрывки 

Если верно указаны операции при подготовке поверхности 

(пп 1-3)  

Если соблюдена последовательность операций при 

подготовке поверхности 

Если верно указаны операции при оштукатуривании 

поверхности  

(пп 4-11)  

Если соблюдена последовательность операций при 

оштукатуривании поверхности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        1б 

1б 

 

2б 

 

2б 

14. 

4б 

Сложный раствор 

На 1 часть извести приходится 0,2 части гипса и 4 части 

песка 

1б 

       3б 

 

15. 

4б 

Жирные растворы 

Плохо перемешаны растворы 

Сильные сквозняки 

Высокая температура 

1б 

1б 

1б 

1б 
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16. 

4б 

Точное дозирование составляющих сухих смесей 

Возможность создания запасов смесей 

Исключается перевозка большого количества воды 

Исключаются потери раствора при транспортировке 

        1б 

1б 

1б 

1б 

 
 
За закрытые задания – 12 баллов                                            «5» - 27-30 баллов 

За открытые задания – 18 баллов                                            «4» - 21-26 баллов 

Итого – 30 баллов                                                                      «3» - 16-20 баллов 

                                               
 
                                                           Эталон ответов 

«Технология оштукатуривания поверхностей» 

Профессия: «Мастер отделочных строительных работ» 

4 вариант 

Закрытые задания 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б В В Б В А А Б В А В Б 

 
Инструкция по проверке открытых заданий 

 
№, 

балл 

Решения и указания Балл за 

этап 

решения 

13. 

7б 

1 Очистка 

2. Выборка швов 

3. Смачивание водой 

4. Провешивание 

5. Устройство маяков 

6. Нанесение обрызга 

7. Нанесение 1 слоя грунта 

8. Разравнивание 1 слоя грунта 

 9. Нанесение 2 слоя грунта 

10. Разравнивание 2 слоя грунта 

11. Нанесение накрывки 

12. Разравнивание накрывки 

13. Затирка накрывки 

Если верно указаны операции при подготовке поверхности 

(пп 1-3)  

Если соблюдена последовательность операций при 

подготовке поверхности 

Если верно указаны операции при оштукатуривании 

поверхности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        1б 

1б 

 

3б 

 

2б 



62 
 

(пп 4-11)  

Если соблюдена последовательность операций при 

оштукатуривании поверхности 

14. 

3б 

Защитная 

Декоративная 

Санитарно-гигиеническая 

1б 

      1б 

      1б 

15. 

4б 

Точное дозирование составляющих сухих смесей 

Возможность создания запасов смесей 

Исключается перевозка большого количества воды 

Исключаются потери раствора при транспортировке 

1б 

1б 

1б 

1б 

16. 

4б 

Разравнивание раствора, 

 Намазывание раствора 

Натирка углов 

Проверка вертикальности поверхности 

      1б 

1б 

1б 

1б 

 
 

За закрытые задания – 12 баллов                                            «5» - 27-30 баллов 

За открытые задания – 18 баллов                                            «4» - 21-26 баллов 

Итого – 30 баллов                                                                      «3» - 16-20 баллов 
 

 

Экзаменационные билеты по МДК Технология штукатурных работ 

 

                                                                         БПОУ ВО  

«Вологодский строительный колледж» 

Профессия  «Мастер отделочных строительных работ»  

Экзаменационный билет № 1 

по дисциплине: «Технология штукатурных работ» 

       1.    Подмости и леса для штукатурных работ. 

 2.  Назначение, устройство и принцип работы пневматических форсунок.  

Преподаватель:______________________________ Т.А.Крюкова    
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                                                                          БПОУ ВО  

«Вологодский строительный колледж» 

Профессия  «Мастер отделочных строительных работ»  

Экзаменационный билет № 2 

по дисциплине: «Технология штукатурных работ» 

       1.    Подготовка кирпичных и бетонных поверхностей под оштукатуривание. 

 2.   Виды, назначение, устройство и принцип работы затирочных машинок.    

Преподаватель:______________________________ Т.А.Крюкова    

 

БПОУ ВО  

«Вологодский строительный колледж» 

Профессия  «Мастер отделочных строительных работ»  

Экзаменационный билет № 3 

по дисциплине: «Технология штукатурных работ» 

       1.    Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание. 

 2.   Оштукатуривание четырехгранных колонн.   

Преподаватель:______________________________ Т.А.Крюкова    

 

                                                                                    БПОУ ВО  

«Вологодский строительный колледж» 

Профессия  «Мастер отделочных строительных работ»  

Экзаменационный билет № 4 

по дисциплине: «Технология штукатурных работ» 

       1.    Дефекты штукатурки и их предупреждение. 

 2.   Крепление гипсокартонных листов к металлическому каркасу.    

Преподаватель:______________________________ Т.А.Крюкова    

 

 БПОУ ВО  

«Вологодский строительный колледж» 

Профессия  «Мастер отделочных строительных работ»  

Экзаменационный билет № 5 

по дисциплине: «Технология штукатурных работ» 

        1.     Виды штукатурок.  Штукатурные слои. 

 2. Назначение, устройство и принцип работы растворонасоса. 

Преподаватель:______________________________ Т.А.Крюкова   
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                                                                                   БПОУ ВО  

«Вологодский строительный колледж» 

Профессия  «Мастер отделочных строительных работ»  

Экзаменационный билет № 6 

по дисциплине: «Технология штукатурных работ» 

       1.   Провешивание поверхностей с помощью гвоздей. 

 2.  Назначение, устройство и принцип работы растворосмесителей.    

Преподаватель:______________________________ Т.А.Крюкова    

 

                                                                                       БПОУ ВО  

«Вологодский строительный колледж» 

Профессия  «Мастер отделочных строительных работ»  

Экзаменационный билет № 7 

по дисциплине: «Технология штукатурных работ» 

      1.   Характеристика и область применения штукатурки КНАУФ «Гольдбанд». 

 2. Назначение, устройство и принцип работы штукатурного агрегата.  

Преподаватель:______________________________ Т.А.Крюкова    

 

                                                                                        БПОУ ВО  

«Вологодский строительный колледж» 

Профессия  «Мастер отделочных строительных работ»  

Экзаменационный билет № 8 

по дисциплине: «Технология штукатурных работ» 

       1.     Способы нанесения раствора на поверхность. 

 2. Оштукатуривание круглых колонн.  

Преподаватель:______________________________ Т.А.Крюкова    

 

                                                                                   БПОУ ВО  

«Вологодский строительный колледж» 

Профессия  «Мастер отделочных строительных работ»  

Экзаменационный билет № 9 

по дисциплине: «Технология штукатурных работ» 

1.     Разравнивание и затирка штукатурки. 

 2. Оштукатуривание фасада обычными штукатурками.   

Преподаватель:______________________________ Т.А.Крюкова    
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                                                                                  БПОУ ВО  

«Вологодский строительный колледж» 

Профессия  «Мастер отделочных строительных работ»  

Экзаменационный билет № 10 

по дисциплине: «Технология штукатурных работ» 

       1.     Оштукатуривание поверхностей сухой смесью КНАУФ «Гольдбанд». 

 2. Назначение, устройство и принцип работы механических форсунок.  

Преподаватель:______________________________ Т.А.Крюкова    

 

                                                                                 БПОУ ВО  

«Вологодский строительный колледж» 

Профессия  «Мастер отделочных строительных работ»  

Экзаменационный билет № 11 

по дисциплине: «Технология штукатурных работ» 

       1.     Оштукатуривание оконных откосов. 

 2. Техника безопасности при ручном нанесении раствора.  

Преподаватель:______________________________ Т.А.Крюкова    

 

                                                                                  БПОУ ВО  

«Вологодский строительный колледж» 

Профессия  «Мастер отделочных строительных работ»  

Экзаменационный билет № 12 

по дисциплине: «Технология штукатурных работ» 

       1.  Оштукатуривание дверных откосов. 

 2. Простое оштукатуривание кирпичных поверхностей.   

Преподаватель:______________________________ Т.А.Крюкова    

 

                                                                                      БПОУ ВО  

«Вологодский строительный колледж» 

Профессия  «Мастер отделочных строительных работ»  

Экзаменационный билет № 13 

по дисциплине: «Технология штукатурных работ» 

         1.   Вытягивание тяг. 

 2. Инструменты штукатура 

Преподаватель:______________________________ Т.А.Крюкова    
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                                                                                    БПОУ ВО  

«Вологодский строительный колледж» 

Профессия  «Мастер отделочных строительных работ»  

Экзаменационный билет № 14 

по дисциплине: «Технология штукатурных работ» 

         1.  Выполнение штукатурных работ зимой. 

   2. Виды маяков. Устройство растворных маяков.   

Преподаватель:______________________________ Т.А.Крюкова    

 

                                                                                       БПОУ ВО  

«Вологодский строительный колледж» 

Профессия  «Мастер отделочных строительных работ»  

Экзаменационный билет № 15 

по дисциплине: «Технология штукатурных работ» 

       1.     Оштукатуривание фасада здания известково-песчаной цветной штукатуркой. 

 2. Натирка углов, снятие фаски.  

Преподаватель:______________________________ Т.А.Крюкова    

 

                                                                                     БПОУ ВО  

«Вологодский строительный колледж» 

Профессия  «Мастер отделочных строительных работ»  

Экзаменационный билет № 16 

по дисциплине: «Технология штукатурных работ» 

       1.     Крепление гипсокартонных листов к поверхности с помощью гвоздей. 

 2. Ремонтные штукатурные работы.   

 

Преподаватель:______________________________ Т.А.Крюкова    

 

                                                                                     БПОУ ВО  

«Вологодский строительный колледж» 

Профессия  «Мастер отделочных строительных работ»  

Экзаменационный билет № 17 

по дисциплине: «Технология штукатурных работ» 

       1.  Улучшенное оштукатуривание кирпичных поверхностей. 

 2. Виды, назначение, устройство и принцип работы затирочных машинок.   

Преподаватель:______________________________ Т.А.Крюкова   
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                                                                                    БПОУ ВО  

«Вологодский строительный колледж» 

Профессия  «Мастер отделочных строительных работ»  

Экзаменационный билет № 18 

по дисциплине: «Технология штукатурных работ» 

       1.     Характеристика и область применения декоративной штукатурки «байрамикс». 

 2.  Простое оштукатуривание деревянных поверхностей.   

Преподаватель:______________________________ Т.А.Крюкова    

 

                                                                                БПОУ ВО  

«Вологодский строительный колледж» 

Профессия  «Мастер отделочных строительных работ»  

Экзаменационный билет № 19 

по дисциплине: «Технология штукатурных работ» 

      1.     Оштукатуривание поверхностей декоративной штукатуркой «байрамикс». 

 2.  Инструменты штукатура.   

Преподаватель:______________________________ Т.А.Крюкова    

 

                                                                                        БПОУ ВО  

«Вологодский строительный колледж» 

Профессия  «Мастер отделочных строительных работ»  

Экзаменационный билет № 20 

по дисциплине: «Технология штукатурных работ» 

      1.   Высококачественное оштукатуривание кирпичных поверхностей. 

 2.  Отделка рустов между плитами перекрытий.   

 

Преподаватель:______________________________ Т.А.Крюкова    

 

                                                                                  БПОУ ВО  

«Вологодский строительный колледж» 

Профессия  «Мастер отделочных строительных работ»  

Экзаменационный билет № 21 

по дисциплине: «Технология штукатурных работ» 

       1.     Классификация растворов по составу. 

 2.   Техника безопасности при механизированном нанесении раствора. 

Преподаватель:______________________________ Т.А.Крюкова    
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                                                                                      БПОУ ВО  

«Вологодский строительный колледж» 

Профессия  «Мастер отделочных строительных работ»  

Экзаменационный билет № 22 

по дисциплине: «Технология штукатурных работ» 

       1.   Улучшенное оштукатуривание деревянных поверхностей. 

 2.    Классификация растворов по соотношению между количеством вяжущего и 

заполнителя.   

Преподаватель:______________________________ Т.А.Крюкова    

 

                                                                                     БПОУ ВО  

«Вологодский строительный колледж» 

Профессия  «Мастер отделочных строительных работ»  

Экзаменационный билет № 23 

по дисциплине: «Технология штукатурных работ» 

       1.     Крепление гипсокартонных листов к деревянному каркасу. 

 2.    Простое оштукатуривание бетонных поверхностей.   

Преподаватель:______________________________ Т.А.Крюкова    

 

                                                                                     БПОУ ВО  

«Вологодский строительный колледж» 

Профессия  «Мастер отделочных строительных работ»  

Экзаменационный билет № 24 

по дисциплине: «Технология штукатурных работ» 

       1.  Крепление гипсокартонных листов к металлическому каркасу. 

 2.   Классификация растворов по составу.   

Преподаватель:______________________________ Т.А.Крюкова    

 

 

БПОУ ВО  

«Вологодский строительный колледж» 

Профессия  «Мастер отделочных строительных работ»  

Экзаменационный билет № 25 

по дисциплине: «Технология штукатурных работ» 

       1.    Провешивание вертикальных поверхностей уровнем с правилом. 

 2.  Назначение, устройство и принцип работы штукатурного агрегата.       

           Преподаватель:______________________________ Т.А.Крюкова    
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